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A A (ASTM standard fuel) ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎
Acetaldehyde × ◎ ◎ ◎ － ×
Acetamide － － － － － ◎
Acetic acid [10%] × △ △ × ◎ △
Acetic acid [100%] × △ △ × － ×
Acetic acid [50%] × △ △ × － △
Acetic acid [50% 70℃ ] × △ △ × － ×
Acetic acid anhydride × △ △ － × ×
Acetone ◎ △ △ △ × ×
Acetonitrile － － － － △ －
Acetophenone － － － － － ×
Acrylonitrile △ △ △ ◎ － ×
Aluminum acetate － △ △ ◎ － ○
Aluminum bromide － － － － － ◎
Aluminum chloride × × × ◎ － ◎
Aluminum fluoride ◎ × × － － ◎
Aluminum nitrate － △ △ － － ◎
Aluminum sulfate (Cake alum, filter alum) × ◎ ◎ ◎ － ◎
Alums NH3, Cr, K － － － ◎ － ◎
Ammonia (anhydrous) × ◎ ◎ － ◎ ◎
Ammonia water (Ammonium hydroxide) × △ △ ○ ◎ ○
Ammonium carbonate － △ △ ◎ ◎ ×
Ammonium chloride × △ △ ◎ ◎ ◎
Ammonium hydroxide (Ammonia water) × △ △ ○ ◎ ○
Ammonium nitrate × △ △ ○ － ◎
Ammonium nitrite － － － － － △
Ammonium phosphate △ △ △ ◎ － ◎
Ammonium sulfate △ △ △ ◎ － ◎
Amyl acetate △ ◎ － ◎ △ ×
Amyl alcohol △ △ △ － － ○
Amyl naphthalene － － － － － △
Aniline × △ △ ◎ － ×
Anone (Cyclohexanone) － △ △ － － ×
Aqua regia － × × － － ×
Argon gas － － － － － －
Arsenic acid △ △ △ － － －
Asphalt ◎ ◎ ◎ ◎ － ○
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