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F Fatty acid △ ◎ △ ◎ ◎ △
Ferric chloride × × × ◎ ◎ ◎
Ferric nitrate － － － － － ◎
Ferric sulfate × △ △ － － －
Fluorboric acid － ◎ － － － ○
Fluorine × △ × － － －
Fluorobenzene － － － － － ×
Formaldehyde [40 %] △ △ △ ◎ ◎ ○
Formic acid [25%] × △ △ × ◎ ×
Formic acid [50%] × △ △ × ◎ ×
Formic acid [90%] × △ △ × － ×
Fuel oil (Heavy oil) － － － － ◎ ○
Furfural △ △ △ － － ×

G Gasoline ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○
Gelatin ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎
Glacial acetic acid － － － － ○ －
Glauber's salt (Sodium sulfate) ◎ △ △ ◎ － ◎
Glucose ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Glycerin △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Glycolic acid － － － － － －
Grease △ ◎ ◎ － － －
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