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O Octane － － － － ◎ －
Octene － － － － － －
Octyl alcohol △ △ △ △ － ○
Oleic acid △ △ △ △ ◎ △
Olive oil △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Oxalic acid × － － × ○ ○
Oxygen ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

P Palmitic acid △ △ △ ◎ － ○
Perchloric acid × × × － ◎ ×
Petroleum － － － ○ － ◎
Phenol △ △ △ × × ×
Phenylhydrazine － － － － － ×
Phosphoric acid [50%] × ◎ △ × ◎ ×
Phosphoric acid [50% 70℃ ] × ◎ △ × － ×
Phosphoric acid [75%] × ◎ △ × ◎ ×
Phosphoric acid [85 % 70℃ ] － － － × － ×
Phosphorus oxychloride － － － － － －
Phosphorus trichloride － － － － － －
Phthalic acid － － － － △ －
Picric acid × △ △ － － △
Pine oil △ ◎ △ － － ○
Pinene － － － － － ○
Potassium chloride △ ◎ △ ◎ ◎ ◎
Potassium dichromate [10%] × △ － － － ◎
Potassium hydroxide △ △ △ ○ ◎ ○
Potassium nitrate △ △ △ － － ◎
Potassium permanganate [5%] △ △ △ － － ×
Potassium sulfate △ △ △ ◎ ◎ ◎
Propyl acetate ◎ ◎ － ◎ － ×
Propyl alcohol △ ◎ ◎ ◎ － ○
Propylene oxide － － － － － －
Pyridine △ △ － － ○ ×
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