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Coupling fluid contact surface

Material

Chemical  
(Concentration density % / 

Temperature ℃ )

Br
as
s

SC
S1
6A
/S
U
S3
16
L

SC
S1
3/
SU
S3
04

Po
ly
ac
et
al
 re
si
n

PP
SU N
BR

S Salad oil － － － － － －
Salicylic acid ◎ △ △ － － －
Salt △ △ △ ◎ ◎ ◎
Salt water × △ △ ◎ － ◎
Seawater △ ◎ ◎ ◎ － ◎
Silicon tetrachloride [55℃ ] － － － － － －
Silicone grease － － － － － ◎
Silicone oil － － － ◎ ◎ ◎
Silver nitrate － △ △ － ◎ △
Soap solution ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎
Sodium bicarbonate × △ － ◎ － ◎
Sodium bisulfite － － － － ◎ △
Sodium carbonate (Soda ash) ◎ △ △ ◎ ◎ ◎
Sodium hydrogen sulfite － － － － － ◎
Sodium hydroxide (Caustic soda) [30%] － ○ △ △ ◎ ◎
Sodium hydroxide (Caustic soda) [30% 70℃ ] － ○ △ △ ◎ ◎
Sodium hypochlorite (hypochlorous acid) [5%] × ○ × △ － △

Sodium hypochlorite (hypochlorous acid) [5% 70℃] × ○ × × ◎ ×
Sodium hypochlorite (hypochlorous acid) [12% ] － － － － ◎ －

Sodium hypochlorite (hypochlorous acid) [30%] － － － － ◎ －
Sodium nitrate △ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Sodium perborate × △ － ◎ － ○
Sodium peroxide × △ △ ◎ － ○
Sodium phosphate － △ △ ◎ ◎ ◎
Sodium silicate △ △ － ◎ － ◎
Sodium sulfate (Glauber's salt) ◎ △ △ ◎ － ◎
Sodium sulfite △ ◎ ◎ △ ◎ ◎
Sodium tetraborate (Borax) × ◎ － ◎ － ○
Sodium thiosulfate △ △ △ ◎ － ○
Soybean oil △ ◎ △ ◎ － ◎
Steam (100°C or above) － － － △ － ×
Stearic acid △ ○ ○ ○ － △
Styrene △ ○ ○ － － ×
Sugarcane liquid － － － － － ○
Sulfur × △ △ ◎ ◎ ×
Sulfuric acid [10%] × △ △ × ◎ ×
Sulfuric acid [10% 70℃ ] × △ △ × ◎ ×
Sulfuric acid [30%] × × × × ◎ ×
Sulfuric acid [30% 70℃ ] × × × × ◎ ×
Sulfuric acid [98%] × △ △ × × ×
Sulfuric acid [98% 70℃ ] × × × × × －
Sulfurous acid × △ △ － － ○
Sulfurous acid [10%] － － － － － －


